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Rappel du projet initial

v 3 cables tournant:
« Ain, Vercors, Haute Savoie, Pilat, Haute Loire, Loire
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La construction de ce programme est similaire & R Q| dzéchNdBsisur le cable
synthétique,associantdes suivisdansle temps et desactionsde communicationsur ce
nouveauproduit (démonstration vidéos,article).

Letiming était basésurla disponibilitédu cablemis surle marchépar la corderieMeyer
Sansboeyfannoncéecommecablefinalisépour mars2019




Un début difficile

1
v Retard de livraison du cable, entrainant des installations tardives (juin 2019)

<

Des premiers retours positifs mais des fréquences de casses trop grande:
* Insatisfaction des utilisateurs
» Données de suivies non pertinente
* Démos peu performantes

<

Choix de réorienter le projet en septembre 2019:
» Achatde 2 cable de diamétre 18 mm (plus gros)
* Reportde lafin du projeten juin 2020

Accident de travail chez un débardeur testeur (pas avec le cable): arrét d’utilisation
Crise scolyte qui perturbe les activités des débardeurs
COVid 19 www.feba.fr
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Désla livraisontardive du nouveaucable, les lers retours de faiblessedu cabley Q2 y (i
pasincité lestesteursa utiliser ce cableen permanencecraignantiesruptures
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Ou en sommes nous?

Démonstrations : 4 sur 5 (erreur de com sur la 5eme, pas de participants présents):
+ Dans I’ensemble peu de participants

Cables installés chez 10 débardeurs successifs
Données des suivis non concluantes a ce jour pour la pertinence du cable
De nombreux apprentissages sur le cable, son comportement et les accessoires

Des pistes d’amélioration testées en cours de projet par la corderie, notamment sur
les accessoires

www.fcba.fr

Laréorientation versdu cablede 18 mm, plusrésistant,a permisR Q S @ kefdidnieid
commebeaucoupplus adaptéauxusages Toutefois,en lien avecla compréhensiordes
ruptures persistanteset la recherchede solutions,il y° (plasété possiblede réaliserdes
suivisréalisteset pertinentsdansle temps




Terminaison avec crochet coulissant

v Constats
» Simple, efficace,
* Frottementdu cable au sol: peu de ruptures
» rupture au crochet métallique (échauffement)

v Systemes préféré des débardeurs testeurs
* L’encombrementde la boucle peu géner certains pour passer sous la grume

v La corderie qui livre les chokers a fait polir I'intérieur : nette amélioration (moins
de casses), mais toujours un échauffement constaté.

v Test d’étirement sur cette configuration avec cable neuf 18 mm (RR > 20 T), sur
treuil 16 T puis 13T:

» 2 ruptures au crochet lors de I’étirement des 2 cables www.fcba.fr
* Crochettres chaud, cable déstructuré et fondu, fibres collées

CesystemeR QI O O NBt@¥s frégudntchezlesdébardeursk Q! dz@ Bhtd@Alpes

[ QS NB 2d¢szrschedsexistant ne sembletoutefois pas répondre aux attentes, au
niveaudu passagelu cable petite sectionde contact,rayonde courburenon adapté,et
gualitéintérieure du crochetrugueusegui abimele cable




Terminaison avec culot et choke droit
B
v Constats

+ Simple, efficace,

* Frottementdu cable au sol: peu de
ruptures

* rupture au choker métallique
(échauffement)

v Systeme proche du cable acier

www.fcba.fr

Cesystémeressemble au montageR Q d&fleacier, facile & manipuler,notammentau
passagesouslagrume

Toutefois,la partie danslaquellecoulissele cableest peu large, concentrantainsitoute
la tension et les frottements sur une surface trés (trop?) petite, provoquant
échauffementet ruptures



Terminaison avec plusieurs chokers et élingues métalliques
1

v Constats:
« 1¢r choker coincé dans épissure (surépaisseur)
- Nceud rapidement utilisé par les débardeur = casse
« 2éme gyec diameétre intérieurtrés large (forme peu
adaptée)
* Ruptures au niveau du choker
* Avec 18 mm, impossible de faire rentrerle 1 er choker

Systéme qui pourrait convenir mais chokers non adaptés

CetteconfigurationR Q A Y & Gebt Hefmbitis@nInginsutilisée Eneffet, elle estconcue
pour permettreR QI O O de@rirBuXd petits » boissurune mémelignede cable
Oravecle développemente la mécanisationmachinesde blicheronnageporteurs)sur
desterritoires de plus en plus grands(pente notamment),le débardageau debusqueur
se recentre naturellementvers des zonesou cesautres machinesne peuventaller, et
doncsurdesboisde grossesiimensions Celaréduit ainsi le besoinR QI O OrURigeK S



les terminaisons testées

v 100 % synthétique
* Rustique, simple
« Réparable partout
« Aucun coup de fouet, 100% sécurité

» Arrondiprogressif du nceud, qui fini
par glisserdans les gros bois

v Inconvénients évoqueés:
« Gros pour passer sous les grumes
* Versionrustique, peu moderne

www.fcba.fr

Cette approchesansaccessoiresnétalliquesa généréde nombreuxespoirsaupresdes
débardeurs,apportant légeretéet surtout sécurité,en supprimanttotalement le risque
de projectionR Q dpye&métalliqueen casde rupture du cable

Laforme duy dzdzRété étudiée (double8), pour offrir une surfacede contactplate avec
laboucle Toutefois,ley dzdZRQ I NaN&ch tRrAps, et fini par glisser

Aucunerupturey” CEé constatéesurlaboucle

Tréspeu de ruptures de cableont étés enregistréesdanscette configuration,le y" dzdzR
glissantavantla rupture. Il y (plasnon plus été constatéeR QS O K | dziu €ableesIg U
fusionde fibres.

Unesolutionpourraitétre f Q A y 3RONUpESHIte entre le y dzd#R|a boucle,pour
créerun contactplat et mieuxréparti entre les2 parties

2 débardeurstesteurs poursuiventa utiliser cette configurationR Q A y & Gdpresies G A 2 v
tests

La souplesse de travail semble étre un facteur essentiel de satisfactionde cette
configurationR Qdza I 3 S



Suite aux premierstests réalisés,il semblepréférablede travailler avecdu 18 mm qui
répondraplusauxattentesdesutilisateurs

[ Qdzadl B6Snm restera surement pertinent si des solutions sont identifiées pour
limiterf QS OK I diiF chlde¥t Sofidlesruptures




